
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ"им.В.Д.Шашина
Управление "Татнефтегазпереработка"

423450, РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск, Бугульминский тракт, 12, территория управления 
"Татнефтегазпереработка", тел. (8553) 313-812, 313-744

Испытательная лаборатория сырья и продуктов газопереработки
Аттестат аккредитации RA.RU.22НФ52 выдан 19.02.2016 г.

экз. 1

Паспорт качества № 4761
Сера техническая газовая чешуированная СТО 05753448-005-2012

№ Наименование показателя Метод испытания Норма Результат 
испытанияСорт 9995 Сорт 9990 Сорт 9998

1 Массовая доля компонентов % ГОСТ 127.2
Массовая доля серы, % не менее 99,95 99,90 99,98 99,98
Массовая доля золы, % не более 0,03 0,05 0,02 0,01
Массовая доля органических веществ, % не более 0,03 0,06 0,01 0,01
Массовая доля кислот в пересчете на серную кислоту, % не 
более 

0,003 0,004 0,0015 <0,001

Массовая доля воды, % не более 0,2 0,2 0,2 0,007
2 Механические загрязнения ГОСТ 127.3 не 

допускается
не 

допускается
не 

допускается
отс

3 Насыпная плотность, г/см3 СТО 
05753448-005-2012 

п.7.5

1,04-1,35 1,04-1,35 1,04-1,35 1,20

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.
Паспорт качества не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Проба отобрана из мешка, дата отбора 17.02.2018 г.

Дата изготовления 17 февраля 2018 г.

Сера техническая газовая чешуированная соответствует СТО 05753448-005-2012, сорт 9998

Лаборант Садыкова Т.Ш.
подпись

Инженер по качеству Шамгунова Г.Я.
подпись
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